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USO INTERNO

VERTICALE 127 MM




TEXNET
FILTRANTE

DESCRIZIONE MATERIALE
Description of the material
Beschreibung des Materials

)
ei mq.
Gev%chtg(g/nqq.)

SPESSORE (mm.)
Thickness (mm.)
Dicke (mm.)

LARGHEZZA TESSUTO
Fabric width
Stoffbreite

STABILITA ALLA LUCE
Light fastness
Lichtechtheit

70 % PVC - 30 % POLIESTERE
70 % PVC - 30 % Polyester
70 % PVC - 30 % Polyester

420 = 20

0,60 = 0,02

12,7 cm.

= 6 (UNIEN IS0 105-B02)

COMPORTAMENTO ALLA LUCE

TX.0101
TX.0102
TX.5907
TX.0105
TX.0151

Behaviour to the light

Lichtreflektion
COLOR 2% R** T **
72 26
67 20
5 2
56 11
43 9
15 2

TX.5901

** R= Riflessione; T= Trasmissione; A= Assorbimento

A**

2
13
93
33
48
83

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA
Fire reaction
Feuerverhalten

MANUTENZIONE
Maintenance
Wartung

FATTORE DI APERTURA
Openess fagtor
Faktor von Offnung

COMPORTAMENTO AL CALORE

Behaviour to the heat

Warmereflektion
COLOR = 2% R** T**
TX.0101 62 27
TX.0102 59 23
TX.5907 6 2
TX.0105 50 14
TX.0151 37 10
TX.5901 13 2

A**

1
18
92
36
53
85

IGNIFUGO CLASSE 1
Class 1 fire-retardant
Feuerhemmend Klasse 1

PULIRE CON PANNO UMIDO
Clean with damp cloth
Mit einem feuchten Lappen reinigen

+ 3%

Proprieta di fonoassorbenza
Acoustic absorption [ ]
Schallhemmung

Corretta illuminazione
Guarantees proper lighting
Korrekte Beleuchtung

La tonalita del colore delle tende potra subire delle variazioni, pertanto I’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente



